
Kumafl a¤›rl›¤›

Erimeden tutuflan lifler için, kumafl ne kadar s›k› olursa tutuflmama per-
formans› o kadar artar. Örne¤in, alev 100 g/m2' lik bir kumaflta 200
g/m2 a¤›rl›ktaki kumafla göre iki kat h›zl› ilerler. E¤er eriyerek yan›yorsa,
eriyen materyal a¤›r kumafllardan daha yavafl uzaklafl›r, bu da yanma
h›z›n› art›r›r.

Kumafl yo¤unlu¤u

Erimeyen ve akarak uzaklaflmayan liflerden yap›lan kumafllarda kumafl
konstrüksiyon yo¤unlu¤unun kumafl yanmas› üzerindeki etkisi, bir tutam
pamuk ve yün lifinin yanma h›z›n›, benzer ama s›k› bükümlü lifle karfl›lafl-
t›rarak bir ölçüde kan›tlanabilir. Örne¤in, hafif a¤›rl›kl› aç›k dokulu ku-
mafllarda emniyetli lif olarak alg›lan›lan yünün yüksek bir yanma e¤ilimi-
ne sahip oldu¤u bulunmufltur.

Yüzeydeki havlar›n ve tüylerin varl›¤›

Yüzeyinde tüylü lifler bulunan kumafllar, kumafl›n yüzeyinden aniden
alev almaya veya alevin yay›lmas›na yatk›nd›rlar. Alevin büyüklü¤ü ve flid-
deti öncelikle lif yap›s›na, hav yo¤unlu¤u ve uzunlu¤una ve temel kuma-
fl›n bileflimine ba¤l›d›r.

Terbiye

Termoplastik liflerden yap›lan kumafllara uygulanabilen baz› terbiye ifl-
lemleri tutuflmadan dolay› lifteki çekmeyi azalt›r ve böylece kumafl›n
tutuflmaya karfl› direncini azalt›r. Yüksek erime noktas›na sahip tül perde
ve krom boya içeren a¤›r perde gibi kumafllara uygulanan reçineler bu et-
kiye sahiptir. Niflasta veya balmumu içeren apreler tutuflmaz kumafllar›n
yanmas›na sebep olur. 

Tekstil ürünlerinin tutuflmazl›k performans›n› art›r›c› apreler gelifltir-
mek için büyük gayret harcanmaktad›r ve mevcutlar› gelifltirmek için
araflt›rmalar devam etmektedir. Amaç kumafl›n maliyetini fazla artt›r-
mayacak, kumafl›n tutumunu veya mukavemetini veya giyim özellikleri-
ni bozmayacak, sa¤l›¤a zararl› olmayacak uygun dayan›ml› apre üret-
mektir. Bir kaç y›l önce Amerika' da çocuk pijamalar›n›n terbiyesinde
kullan›lan 'Tris'  maddesinin uzun temas sonucu deri kanserine yol aça-
bilece¤i bulunmufltur. Terbiye ifllemlerinde yayg›n kullan›ma sahip ‹ngi-
liz 'Proban'  ve 'Pyrovatex'  maddelerinin tehlikeli olmad›¤› konusunda
detayl› bilgiler mevcuttur.

Baz› terbiye maddeleri, normalde kumafl alevini besleyen gaz buharlar›n›n
üretilemesine engel olurlar. Baz›lar›nda terbiyeler ise alevi körükleyen buhar
üretirler. Her iki tipte, alev geçici veya yoktur ve kumafl sadece kömürleflir. 


